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BARKING AV
FISKEREDSKAPER

Av: Aud Norunn Tjosvoll

INNLEDNING

I hundrevis av dr bar folk brukt garn av naturfiber for a fange fisken i bavet.
Folk lcerte seg ogsad tidlig at garna mdtte bebandles pd en spesiell mdte dersom de
ikke skulle rdtne. Middelet som ble brukt til impregneringen av garna fant folk
ogsa i naturen, nemlig bark fra ulike treer. Impregneringen ble derfor kalt barking.

Hvordan ble barkingen ulfort i vart distriki? Jeg vil i artikkelen fortelle litt om
denne spesielle prosessen. Scerlig vil jeg vise bvordan barkingen ble utfort industri-
elt i barkerier. Historien om barkeriene er ncert knyttet til historien om utviklingen
av fiskeredskaper. Denne utviklingen skapte et behov for barkerier, men den forte
ogsd til at barkeriene etter 50-60 dr igjen var overfladige.

Brodrene Kristensen - Stornes Barkeri var et forboldsvis lite barkeri som ble dre-
vet i Vedavdgen pd Karmay. Dette barkeriet kan sta som et eksempel pd bvordan
barkeriene ble drevel.

BARKING SOM DEN ENKELTE FISKER UTFORTE

Helt fram til ca. 1960 var materialet som ble brukt i garn, nater, tauverk o.l.
laget av naturfiber som hamp eller bomull.

Det som viste seg 4 vaere det beste impregneringsmiddelet, var bark fra lpv-
traer sammen med vann. Barken ble forst knust. Noen fant ut at en “tust” (et red-
skap for korntresking) kunne vare brukbart til dette formdlet. Ellers var en klub-
be godt brukbar. Knust bark og vann ble sa blandet sammen i et kjaer og fikk sta
og gjxere i 2-3 uker.

Det var ikke alltid lett 4 vite om barkeligen
var sterk nok. En mate 4 finne ut dette pi, var
4 smake pa blandingen! Var stoffet sa sterkt at
det “snurpet” seg sammen i munnen, kunne
garn, tauverk, seil og presenningen dyppes i
blandingen.

Garvestoffet fra barken trakk da inn i mate-
rialet og gjorde det mer motstandsdyktig mot
soppangrep. Etter barking matte garna henges
til tork. Denne framgangsmaten kalles kald-
barking.














































